Fastbond™ 100
Adhesivo parala Union de Espumas

Hoja de Datos Técnicos

Edicién: AgoO1
Anula: Oct00

Descripcion del
Producto

El Fastbond™ 100 de 3M es un adhesivo dispersado en agua, de un solo componente y de
curado répido. Este producto, a base de neopreno, esta indicado para la union de un gran
ndmero de sustratos porosos con otros sustratos, porosos o0 no, con un tiempo minimo de
secado. Se adhiere a numerosos tipos de espuma de poliuretano flexible, espumas de | atex,
tgjidos, fibra de poliéster para relleno, madera, contrachapado, aglomerado y muchas
superficies pléasticas y metdlicas.

El Fastbond™ 100 ha sido ensayado frente a fuego seglin normas de British Sandard, y
los resultados han sido los siguientes:

- BS 476, Parte 7, 1997 (propagacién de llama): Clase 1 sobre tablero Minerite y Clase 1
sobre acero galvanizado.
- BS 476, Parte 6, 1989 (indice de propagacion del fuego): 0,4 sobre tablero Mineritey 1,1
sobre acero galvanizado.

Caracterigticasy
Ventajas

Caracteristicas Ventajas
Producto dispersado en agua - No inflamable en estado liquido
Alto contenido en soélidos - Elevado poder cubriente
Un solo componente - Aplicacion sencilla
A base de neopreno - Elevada resistencia al calor
Pulverizable con baja presién - Reduce la formacion de neblina
La espuma no queda apelmazada al - Lineas de union blandas
ser presionada

Nota: Este producto esta disefiado para su aplicacion entre dos sustratos. El
adhesivo que haya quedado depositado fuera de la zona de unién y resulte expuesto
directamente a la luz puede adquirir algo de coloracion. Estos excesos de producto
se pueden controlar mediante una aplicacién adecuada. El adhesivo puede
traspasar tejidos muy delgados.

No se recomienda el uso del Fastbond™ 100 sobre superficies metalicas oxidables,
a no ser que lleven algln tratamiento protector.
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Caracteristicas Fisicas

(no validas como
Especificacion)

Polimero base

Policloropreno (neopreno)

Viscosidad

15-40 mPa-s (Brookfield RVF, husillo n° 1, 20 rpm)

Solidos (en peso)

45-49%

Color

Blanco (transldcido cuando esta seco)
Violeta (himedo y seco)

Densidad 1,08-1,13 g/cm®

Punto de Ninguno (copa cerrada Setaflash)

inflamacién

Poder cubriente 25 m?/l (aprox.), para una capa de 21 g/m2 de adhesivo seco
pH 8,4-9,0

Tiempo de 15 segundos

activacion

Tiempo abierto

20 minutos

Equipo de Aplicacién

Nota: La utilizacion del equipo de aplicacién apropiado puede meorar €

rendimiento del adhesivo. Recomendamos que €l usuario lo escoja en funcion de sus
necesidades particulares.

Equipo de pulverizacion

Se sugiere el uso de pistolas de tipo sifén o alimentadas por gravedad para aplicaciones de
volumen bajo o medio. Para consumos mas elevados, se recomienda un equipo con
calderines de presién o con alimentacion por bomba.

Calderines de presién

Se recomienda el uso de calderines de acero inoxidable o, en su defecto, con forro interior
de plastico, siempre que € tubo de succion y los accesorios sean de plastico o de acero
inoxidable.

Equipo de bombeo
Se recomienda € uso de bombas de diafragma con las vdvulas y el diafragma de teflon.
Se aconsgja lainstalacién de un filtro en la salida de la bomba.

Mangueras

Todas las mangueras deben estar forradas interiormente con poliamida o poliéster. Los
acoplamientos seran de acero inoxidable o pléstico. La longitud de la manguera para un
diametro interno de 3 mm no conviene que sea menor de 7,5 m. El uso de mangueras con
diametros interiores mayores o longitudes inferiores a 7,5 m puede dificultar € control de
la presion del fluido. Se pueden utilizar mangueras con un didmetro interior de 3 mm en
longitudes de hasta 23 m.

Nota: No emplear mangueras que se hayan utilizado previamente con disolventes.
No utilizar bombas de piston con € Fastbond™ 100.



Fastbond 100
Ago01
Pag. 3

Instrucciones de Uso

Nota: Para utilizar e Fastbond 100 es imprescindible que al menos uno de los dos
sustratos que se desea unir sea poroso o permeable al agua.

1. Preparacion superficial
Las superficies deben estar limpias y secas. La contaminacion por aceites, grasas o agentes
de desmoldeo impide una union fuerte y duradera.

2. Aplicacién

No es necesario remover el producto antes de su utilizacién. Regular € equipo paralograr
una pulverizacion fina de tipo neblina. Aplicar una capa ligera y uniforme de adhesivo
sobre ambas superficies, manteniendo €l aplicador a unos 25-35 cm de distancia

3. Poder cubriente

Dependera de la densidad de la espuma, de la porosidad superficial de los sustratosy de la
fuerza de union requerida. En términos generales, 1 litro de adhesivo cubrira hasta 25 m?
de sustrato, lo cual corresponde a una dosis aplicada de aproximadamente 21 g/m? (peso
de adhesivo seco). En todos los casos, se requerira la evaluacion del usuario para
determinar el poder cubriente concreto de su aplicacion.

Nota: la aplicacién de adhesivo en cantidad superior a 21 g/m® (producto seco) o
pulverizado en forma de gota gruesa puede dar como resultado tiempos de activacion
superiores.

4. Tiempo deactivacion

El adhesivo se activa lo suficiente como para permitir la union espuma-espuma unos 15
segundos después de la aplicacion. Las uniones de espuma o tejido sobre superficies lisas
no porosas, como plastico o metal, requeriran tiempos de activacion superiores. El pegado
se puede redizar hasta 20 minutos después de la aplicacion, dependiendo de la
temperaturay humedad ambientes. V éase la nota anterior.

5. Presién de contacto

Para € adhesivado de espumas, se debe gercer presion suficiente para comprimir
aquéllas, bien de modo manual o por medios mecanicos. En cualquier caso, sean cuales
sean los sustratos, se deberan unir gjerciendo presion suficiente para garantizar un buen
contacto en todalalinea de union.

6. Limpieza

El adhesivo liquido se puede eliminar utilizando agua* con una pequefia cantidad de
detergente liquido. El adhesivo seco se puede €liminar con una combinacién del
Limpiador Industrial de 3M o equivalente y de sistemas mecanicos tales como un cepillo
de alambre.

No es posible eliminar el adhesivo seco de superficies porosas como espumas o tejidos.

Lavese € equipo de pulverizacion con agua* abundante y una pequefia cantidad de
detergente liquido. Aclarese después con agua limpia.

*|mportante: Utilicese agua blanda o desmineralizada. El agua dura puede provocar la
coagulacion del Fastbond 100.
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Caracteristicas Técnicas  Los datos siguientes son solamente orientativos, y no deben tomarse como especificacion.

Resistencia al calor: Tras 24 horas de secado a aire, las uniones realizadas con Fastbond
100 entre espumas de poliuretano de densidad 19 kg/m® resistieron temperaturas de 110°C
durante 24 horas sin sintomas de fallo. No se observaron sefiales de atague o deterioro de
laespumay las lineas de unién conservaron su firmezay flexibilidad.

Adhesién a pelaje: Para este ensayo se pego un tejido de lona a diversos sustratos, y las
probetas se sometieron a un esfuerzo de pelaje en angulo de 180° con una velocidad de
traccién de 50 mm/min a una temperatura de 25°C. Los valores mostrados representan la
fuerza media necesaria para separar lalona de |os sustratos en newton/cm de anchura.

Rotura de la espuma: Para este ensayo se unié espuma de poliuretano de 19 kg/m® de
densidad a diversos sustratos, con una dosis aplicada de 20-30 g/m? (peso de adhesivo
seco). Una vez readlizadas las uniones, se dgjaron secar a aire a temperatura ambiente
durante 24 horas. Tras este tiempo de curado, se intent6 arrancar la espuma. Se anota si €
adhesivo se separaba ddl sustrato o si se producia rotura de la espuma.

Sustrato Adhesidn a pelaje (N/cm) Rotura de la espuma
ABS 3,5 Si
Polietileno 2,6 Si
Polipropileno 1,6 Si
PVvC 3,3 Si
Aluminio 1,9 Si
Acero galvanizado 1,9 Si
Acero laminado en frio 1,9 Si

Resultados del Ensayo de Niebla con € Fastbond™ 100 Blanco*

GM 9505 P (110°C/38°C-6 horas/16 horas temp. ambiente)
Numero de niebla > 60 > Aprobado

Muestra N° 1 N° 2 N° 3
Real 134,2 147,4 147,3
134,8 146,8 147,8
135,3 147,2 1475
134,6 147,2 147,7
134,4 147,3 147,5

N° de niebla 87 96 96

*| mportante: Estos resultados Unicamente son aplicables al Fastbond™ 100 Blanco.
Debido a colorante que utiliza, e Fastbond™ 100 Violeta no pasa el ensayo.
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Condicionesde Protéjase e producto de la congelacion.

Almacenaje
Almacenaje. Se recomienda una temperatura de almacenamiento de 15 a 25°C.
Temperaturas superiores reducen la vida (til del producto. Temperaturas inferiores
pueden aumentar temporal mente la viscosidad. Este adhesivo se volverdinutilizable si se
almacena durante periodos prolongados a temperaturas inferiores a 4°C. Utilice primero
los envases que haya almacenado antes.

Vida en almacén: Si se almacena a la temperatura recomendada en el envase original sin
abrir, este producto tiene unavida Util de 12 meses a partir de lafecha de envio.

Instrucciones de Consliltese la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
Seguridad e Higiene

Los datos técnicos y, en general, la informacion agqui contenida estén basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cuaquier situacion
préctica. Antes de utilizar el producto, € usuario debe determinar si éste es 0 no adecuado para el uso a que se le destina, asumiendo todo € riesgo y la responsabilidad que puedan
derivarse de su empleo. La Unica obligacién del vendedor consiste en reponer a comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.
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